La solidificazione avviene partendo dallo stato liquido con sottrazione di calore e, per una data sostanza e a parità di pressione la temperatura, o punto di solidificazione, coincide con il valore della temperatura, o punto di fusione.

La solidificazione è accompagnata da una variazione di volume

